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Mehanička ispitivanja, ul. Vuka Karadžića b.b Nikšić i / ili na terenu  

* Metoda ispitivanja se sprovodi na terenu  

** Metoda ispitivanja se sprovodi u Laboratoriji i na terenu 

 

Redni 

broj/ 

 

No 

Predmet 

ispitivanja 

materijal / 

proizvod 

Material/product for 

analyse 

Oblast 

ispitivanja/ 

Scope of testing  

Vrsta ispitivanja ili 

karakteristika koja se mjeri 

(prag detekcije-L.D; mjerni 

opseg;mjerna nesigurnost-U) 

Type of test / Property  

(limit of detection-L.D,range of 

measurement, measurement 

uncertainty-U) 

Metoda ispitivanja 

(Pravilnik, Standard, 

validovana metoda) 

Test Methode  

1. 

Čelik, čelični liv i 

sivi liv 

 

Steel and Cast steel 

 

Mehanička 

ispitivanja 

 

Mechanical 

testing 

 

1 

Ispitivanje zateznih 

karakteristika  
MEST EN 6892-1:2012 

2 
Ispitivanje žilavosti 

Toughness test 
EN ISO 148-1:2017 

3 

Ispitivanje sabijanjem na 

sobnoj temperatri 

Upsetting test at room 

temperature 

JUS C.A4.006 :1954 

4 
Ispitivanje savijanjem 

Bending test 

MEST EN ISO 7438 

:2009 

5 

Ispitivanje tvrdoće po 

Brinelu 

Brinell hardness test 

MEST EN ISO 6506-

1:2009 

6 

Ispitivanje tvrdoće po 

Rockvelu 

Rockwell hardness test 

MEST EN ISO 6508-

1:2009 

7 

Ispitivanje tvrdoće po 

Vikersu 

Vickers hardness test 

MEST EN ISO 6507-

1:2009 

 

 

 

 

 

 

 

 


